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موجبر با تابش نور به اولین ذره ی  در این مقاله یک زنجیره از نانو ذرات نقره به عنوان یک موجبر پلاسمونی مورد مطالعه قرار گرفته است. این

 آن برانگیخته شده و بسته به قطبش نور فرودی، دو موج پلاسمونی متفاوت می تواند در آن منتشر شود. ما با استفاده از روش تقریب دوقطبی

تایج بدست آمده نشان می دهند های گسسته اثر فاصله نانو ذرات و طول موج نور فرودی را بر خواص انتشاری این امواج بررسی کرده ایم. ن

که امواج پلاسمونی با قطبش طولی، طول انتشار بیشتری نسبت به امواج با قطبش عرضی دارند. ما همچنین نشان داده ایم که طول انتشار 

ظیم فاصله نانو ذرات امواج پلاسمونی و طول موجی که امواج پلاسمونی با بیشترین طول انتشار را برانگیخته می کند، می تواند از طریق تن

 کنترل شود.

 موجبر پلاسمونيکی، زنجيره نانو ذرات فلزی، حد پراش، تقریب دوقطبی گسسته. -كليد واژه

 

The investigation of plasmonic waves propagation properties in a silver 
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In this paper, a chain of silver nanoparticles as a plasmonic waveguide has been investigated. This waveguide when excited by 

illuminating of its first nanoparticle, depends on polarization of incident light, can support two different plasmonic waves. By 

using discrete dipole approximation (DDA) method, we have investigated the effect of nanoparticles distance and wavelength of 

incident light on propagation properties of these plasmonic waves. The obtained results show that plasmonic wave with 

longitudinal polarization has longer propagation length than the wave with transverse polarization. We have also shown that the 

propagation length of plasmonic waves and the wavelength which excites the wave with maximum propagation length, can be 

controlled by adjusting nanoparticles distance. 

Keywords: plasmonic waveguide, chain of metal nanoparticles, diffraction limit, discrete dipole approximation. 

 

 

 

 رسی خواص انتشاری امواج پلاسمونی در زنجیره ای از نانو ذرات نقرهرب

 رضا خردمند ،*وحيد سياهپوش ،ادریس افروز

 پژوهشکده فيزیک كاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز
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 مقدمه

موجبرهای پلاسمونيکی با قابليت هدایت نور در ابعاد زیر حد 

پراش، راهکاری موثر برای فشرده سازی تجهيزات نوری می 

باشند. یکی از مهم ترین موجبر های پلاسمونيکی، زنجيره 

ای از نانو ذرات فلزی است كه با توجه به انعطاف در طراحی 

سيار مورد توجه و ساخت نسبتا آسان، در سال های اخير ب

 زنجيره، ذره نانو اولين به نور تابش .[1]قرار گرفته است

 پلاسمای هماهنگ و جمعی های نوسان برانگيزش موجب

 غير های نوسان این. شود می آن سطح در الکترونی

 .شوند می ناميده جایگزیده سطحی های پلاسمون انتشاری،

 دو الکتریکی ميدان یک موضعی  های پلاسمون تحریک

 به منجر كه كرده ایجاد ذره نانو اولين محل در نوسانی قطبی

 [.۲]گردد می ذرات نانو سایر الکترونی پلاسمای تحریک

تحت شرایط خاصی در نتيجه جفت شدگی پلاسمون های 

جایگزیده یک موج پلاسمونی در طول زنجيره منتشر می 

گردد. خواص انتشاری این موج پلاسمونی به پارامترهایی 

و فاصله  نانو ذراتطول موج و قطبش نور فرودی، اندازه نظير 

در این مقاله اثر پارامترهای  .[3]داردبستگی آنها از یکدیگر 

ن در طول زنجيره را بررسی موثر بر چگونگی انتشار ميدا

قطبی  . برای انجام این بررسی از تئوری تقریب دوكرده ایم

چشم در این روش جهت  .های گسسته استفاده شده است

و های الکتریکی نقش چهار قطبیپوشی از اثرات ناشی از 

مراتب بالاتر، اندازه ذرات باید بسيار كوچکتر از طول موج نور 

 فرودی باشد.

 

 مبانی تئوری

در بررسی بر هم كنش امواج الکترومغناطيسی با نانو ذرات 

 می توان از مدلفلز فلزی، برای تعيين تابع دی الکتریک 
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1s-1510 ´37/9 pw بالا در رابطه پلاسمایی فركانس  =

1s-1510 ´06/1 gو  فركانس برخورد الکترون های  =

 .[۴]می باشد نقره آزاد فلز

نانو ذره  Nدر تقریب دوقطبی های گسسته در یک توزیع از

یکسان كه تحت تابش نور قرار دارند، هر نانو ذره به صورت 

ود كه با تمامی یک دوقطبی الکتریکی در نظر گرفته می ش

در حال بر همکنش است.  ،نانو ذرات دیگر در مجموعه

nrام كه در مکان  nگشتاور دوقطبی نانو ذره 
r  قرار دارد به

 :[5]صورت زیر تعيين می گردد
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( یک دستگاه معادلات ۲( در معادله )3با جاگذاری معادله )

خطی بدست می آید كه با حل آن می توان بردار قطبش و 

 .[3]ميدان در محل هر نانو ذره را محاسبه كرد 

ان دو حالت متفاوت برای قطبش نور فرودی در نظر می تو

 گرفت: 

الف( تابش فرودی با قطبش عرضی: گشتاور دوقطبی ها 

 عمود بر امتداد زنجيره باشند.

ب( تابش فرودی با قطبش طولی: گشتاور دوقطبی ها موازی 

 امتداد زنجيره باشند.

 نتایج محاسبات

و   nm۲5نانو ذره نقره با قطر 10یک زنجيره شامل 

از یکدیگر را در خلا در نظر می گيریم كه نانو  nm5فواصل

 قرار دارد.  0Eذره ابتدایی تحت تابش نور با دامنه 

( به ترتيب برای قطبش های عرضی و ۲) و (1در شکل های )

کی در مکان نانو ذرات در طول طولی، دامنه ميدان الکتری

گردد كه  یمشاهده م. موج های متفاوت محاسبه شده است

طول انتشار  یخاص یطول موج ها کیدر هر دو قطبش در 

 است. نهيشيب رهيدر امتداد زنج یامواج پلاسمون
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 5(:دامنه ميدان الکتریکی در مکان نانو ذرات زنجيره با فواصل 1شکل)

دامنه  .(a)ی بر حسب طول موج نور فرودی نانو متری در قطبش عرض

نانو متر  3۲5در طول موج  ميدان الکتریکی در مکان نانو ذرات زنجيره

(b). 

هدایت موج  هده می گرددمشا (a1)در شکل همان طور كه 

محدود طول موجی فقط در یک بازه  ،نانو ذرات فلزی توسط

وان یک تواند به عنمی  اتفاق می افتد و زنجيره در این بازه

همچنين زنجيره در یک طول موج خاص موجبر عمل كند. 

 بيشترین طول انتشار را دارد.

nm3۲5 lدرعرضی در قطبش  بيشينه طول انتشار = 

در دامنه ميدان در مکان نانو ذرات زنجيره  روی داده است.

 .داده شده است شنمای (b1) شکل این طول موج در

 طولی قطبش در انتشار طول بيشينه( a۲با توجه به شکل )

nm۴33 lدر هر یک  مکان در ميدان دامنه .باشد می =

 نمایش( b۲) شکلدر  موج طول این در زنجيره ذرات نانواز 

 .است شده داده

 

 5یکی در مکان نانو ذرات زنجيره با فواصل (:دامنه ميدان الکتر۲شکل)

دامنه  .(a)نانو متری در قطبش طولی بر حسب طول موج نور فرودی 

نانو متر  ۴33ميدان الکتریکی در مکان نانو ذرات زنجيره در طول موج 

(b). 

ول ( مشاهده می گردد ط۲( و )1با مقایسه شکل های )

)تعداد در قطبش طولی بيش از قطبش عرضی است انتشار 

 . (دبيشتری از نانو ذرات برانگيخته شده ان

با توجه به عملکرد بهتر زنجيره ای از نانو ذرات نقره به عنوان 

ثير فاصله موجبر در قطبش طولی، در ادامه برای بررسی تا

، در انتشار امواج پلاسمونی، زنجيره را در نانو ذرات از یکدیگر

( ۴( و )3ی )در نظر می گيریم. در شکل هاقطبش طولی 

نتيجه محاسبه دامنه ميدان برای دو زنجيره متفاوت كه در 

و  nm10 مقادیر آن فاصله بين نانو ذرات به ترتيب برابر با

nm15 .است، نشان داده شده است 

طول موجی كه در آن طول انتشار بيشينه مشاهده می گردد 

 وابسته به فاصله بين نانو ذرات است. ،می شود
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 10زنجيره با فواصلمکان نانو ذرات  در دامنه ميدان الکتریکی: 3شکل

 نور فرودی. نانومتری در قطبش طولی برحسب طول موج

 

 15زنجيره با فواصلمکان نانو ذرات  در دامنه ميدان الکتریکی: ۴شکل

 ی.نور فرود در قطبش طولی برحسب طول موجنانومتری 

sp)( طول انتشار 1در جدول شماره )
L

برای هر یک از   ( 

 زنجيره ها، محاسبه شده است:

 

l sp
L

 
d قطبش 

3۲5nm 1۲nm 5nm عرضی 

۴33nm 9nm /51 5nm طولی 

۴0۲nm ۴۲nm 10nm طولی 

38۴nm 6nm /۲9 15nm طولی 

 
 ۲5با قطر نانو ذره نقره  10: طول انتشار برای زنجيره شامل1جدول

 با فواصل مختلف ذرات از یکدیگر نانومتری و 

 

 

 فاصله كاهش با كه گردد می ( مشاهده1با توجه به جدول )

نانوذرات و هيبریده  ت شدگی شدیدجفبه دليل  هم، از ذرات

شدن تشدیدها، طول موج تشدید زنجيره از طول موج 

35۴nm  l) ذره تکتشدید   انتشار وگردد دورتر می(  =

نتایج ما با  .یابد می افزایش زنجيره طول در الکتریکی ميدان

ای پيشين كه برای چند طول هنتایج بدست آمده در بررسی

 [.3،۴است همخوانی دارد] دود صورت گرفتهموج مح

 گیرینتیجه

به عنوان موجبر  نقرهذره  نانو 10شامل یک زنجيره 

پلاسمونيکی در قطبش طولی قابليت هدایت بهتری نسبت 

به قطبش عرضی دارد. طول انتشار امواج پلاسمونی در 

ی و فاصله نانو ذرات از زنجيره بستگی به طول موج نور فرود

همدیگر دارد. هرچه فاصله ذرات از یکدیگر بيشتر شود به 

و  ذرات، طول انتشار كمترعلت كاهش اثر جفت شدگی نانو 

طول موجی كه در آن بيشينه طول انتشار روی می دهد به 

 .طول موج  تشدید پلاسمونی تک نانو ذره نزدیک تر است
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