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 10در این مقاله ابتدا نانوذرات کلوئیدی نقره به روش کریتون ساخته شدند. سپس این نانوذرات تحت تاثیر تابش پرتو گاما به میزان   -چکیده 

نوذرات کلوئیدی در بنفش پیک جذبی این نا ءسنجی ماورایابی قرار گرفت. با طیفدست آمده مورد مشخصهکیلوگری قرار گرفتند. نمونه به

دهد که اندازه نشان می SEMسنجی رامان ارتعاشات فونونی نانوذرات نقره بررسی شد. تصویر نانومتر قرار گرفت. سپس با طیف 400طول موج 

109)/(و ضریب جذب غیرخطی آن  cm 2.9-1ذرات در محدوده نانومتر است. ضریب جذب خطی این نانوذرات  4 Wcm ترتیب به که به

ریب شکست غیرخطی این نانوذرات کلوئیدی ضدست آمد. دریچه باز به z-کمک روش محدودکنندگی اپتیکی و روبش

)/(107 28 Wcmسنجی گاما مورد بررسی قرار گرفت.کمک ظیفدست آمد. در نهایت ضریب تضعیف جرمی این نمونه بهبه 

 .مان، خواص اپتيکی، ضریب تضعيف جرمی، تابش پرتو گاماسنجی رانانوكلوئيد نقره، طيف -كليد واژه

Structure, Mass Attenuation Coefficients and Optical Properties of 

Synthesized Colloidal Silver Nanoparticles by Creigton Method after Gamma-

ray Irradiation 
Z. Dehghani1,*, A. Vejdani Noghreiyan1, M. H. Majles Ara2 

1Department of Physics, University of Neyshabur, Neyshabur, P. O. Box 9319774400, I.R. Iran 

2Photonics Lab., Physics Department, Kharazmi University, Tehran,Iran 

Abstract- In this research, colloidal silver NPs were synthesized by creigton method. Then these NPs were placed under 10 kGy 

dose, gamma-ray irradiated. The produced sample were characterized. The UV-Vis spectrum of these nanoparticles exhibit an 

absorption peak at 400 nm region. The Raman spectroscopy results indicated the Phonon vibrations of colloidal silver NPs. SEM 

images showed that these colloidal silver NPs was in nano-scale region. The linear and nonlinear absorption were obtained 2.9 

cm-1 and )/(109 4 Wcm  by using optical limiting and open aperture z-scan methods, respectively. The nonlinear refraction was 

calculated )/(107 28 Wcm . In addition, the mass attenuation coefficients of the synthesized nanoparticles at different energies 

were measured by the gamma spectroscopy method. 

Keywords: Colloidal silver nanoparticles, Raman spectroscopy, Optical properties, Mass attenuation coefficients, Gamma-ray 

irradiation 

 

بررسی ساختار، ضریب تضعیف جرمی و خواص اپتیکی نانوکلوئید نقره تهیه شده به  

 روش کریتون بعد از تابش پرتو گاما

 2آراحسين مجلس ، محمد1ئيان، عليرضا وجدانی نقره1زهرا دهقانی 

 گروه فيزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه نيشابور 1

 تهران نشگاه خوارزمی،آزمایشگاه فوتونيک، دانشکده فيزیک، دا 2
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 مقدمه -1

های اپتيکی، موجفلز های نجيب از جمله طلا و نقره در طول

سطح مقطع پراكندگی بزرگی دارند. نوسانات پلاسمون در 

ت است و اثرات های مختلف، متفاوها و اندازهذرات با شکل

كنش ميان ذرات و موج الکترومغناطيسی، از جمله برهم

خود جلب كرده مباحثی است كه اخيراً توجه محققان را به

است. این كه نانوذرات در كدام ناحيه طيفی جذب داشته 

شود كه باشند، در كابرد آنها بسيار مؤثر است و مشاهده می

يف جذبی آنها را تغيير توان طبا تغيير اندازه و شکل آنها می

داد. برای نانوذرات طلا و نقره، نوسان در ناحيه مرئی طيف 

دست آوردن این فركانس افتد. با بهالکترومغناطيس اتفاق می

توان از این و تغيير دادن آن با تغيير پارامترهای نانوذرات، می

نانوذرات در حسگرها، وسایل اپتيکی،  وسایل الکترونيکی و.... 

همچنين ارزیابی ضریب تضعيف جرمی  .[1]كرداده استف

تواند در نانوذرات با توجه به این مهم كه ساختار مولکولی می

حائز اهميت  ،بزرگی ضریب تضعيف گاما نقش داشته باشد

تواند در بحث حفاظت در برابر پرتو و دزیمتری باشد و میمی

 گاما كاربرد داشته باشد.

 تجربیروش تئوری و   -2

 نوکلوئید نقره به روش کریتونتهیه نا -1-2

مولار برداشته و  210ليتر از محلول نيترات نقره یک ميلی

2103سيترات سدیمليتر محلول تریبه آن یک ميلی  

دقيقه هم بخورد. سپس  30گذاریم مولار اضافه كرده و می

3105محلول   بورهيدرات را قطره قطره به  مولار سدیم

دست آمده اضافه كرده تا رنگ زرد روشن حاصل محلول به

 .شودشود. تمام مراحل بالا در حمام یخ انجام می

نانوذرات كلوئيدی تهيه شده به این روش در سازمان انرژی 

كيلوگری قرار  10اتمی تحت تاثير تابش دهی گاما به ميزان 

نانوذرات حاصله پرداخته  گيرد. سپس به بررسی خواصمی

 شود.می

 بررسی ساختار نانوکلوئید نقره  -2-2

سنجی برای بررسی ساختار این ناوذرات كلوئيدی از ظيف

-استفاده می SEMسنجی رامان و تصویر بنفش، طيف ءماورا

 شود كه نتایج آن مفصلا در ادامه آمده است..

بررسی ضریب تضعیف جرمی نانوکلوئید  -3-2

 نقره 

ضریب تضعيف كلوئيد نقره بعد از پرتودهی  در این پژوهش

 Co60كيلوگری توسط چشمه رادیواكتيو  10ميزان گاما به

و  keV 662و  keV 3/26و  keV 6/59برای گاماهای 

keV 1173  وkeV 1332 رادیواكتيو های حاصل از چشمه

Am2۴1  وCs137  وCo60  محاسبه شده است. در اندازه-

هر نمونه و هر انرژی،  گيری ضریب تضعيف گاما برای

های كلوئيد نقره با نگاری گاما با حضور نمونهآزمایش طيف

-های مختلف انجام شده و با نتيجه آزمایش طيفضخامت

نگاری گاما بدون حضور نمونه مقایسه گردیده است. برای 

كنش در داخل نمونه محاسبه شدت گاماهایی كه بدون برهم

قله فوتوالکتریک شمارش زیراند از روش وارد آشکارساز شده

 استفاده شده است.

كردن طيف گاماهای زمينه و حذف در این روش پس از كم

های زیر قله فوتوپيک در حالتی كه پيوستار كامپتون شمارش

عنوان نمونه بين چشمه و آشکارساز قرار داده نشده است به

های زیر قله فوتوپيک در حالتی و شمارش )0I(شدت اوليه 

كلوئيد نقره بين چشمه و نانوخامت مشخصی از نمونه كه ض

عنوان شدت كاهش یافته آشکارساز قرار داده شده است به

(I) شود.در نظر گرفته می 

 بررسی خواص اپتیکی نانوکلوئید نقره  -4-2

خواص اپتيکی نمونه حاصله كه در این مقاله مورد بررسی 

قرار گرفته است شامل ضریب شکست غيرخطی و ضریب 

مورد برسی  z-كمک روش روبشغيرخطی است كه به جذب

ضریب جذب خطی كه به روش  و قرار گرفته است

طور مفصل دست آمده است كه بهمحدودكنندگی اپتيکی به

 توان مطالعه كرد..می[2,3]جزئيات این دو روش را در مراجع 

 نتایج تجربی -3

نوذرات كلوئيدی تهيه شده به روش نا SEMتصویر  1شکل 

باشد. همانگونه كه تحت تابش گاما قرارگرفته اند، می كریتون

فرمایيد كلوئيد تهيه شده در مقياس كه در شکل ملاحظه می

 باشد.نانو می
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 نانوذرات كلوئيدی نقره بعد از تابش گاما SEMتصویر : 1شکل 

بنفش را برای نمونه تهيه  ءسنجی ماورانمودار طيف 2شکل 

 ۴00موج ین نمونه در طولدهد. پيک جذبی اشده نشان می

 باشد.نانومتر می

 
 نانوذرات كلوئيدی نقره بعد از تابش گاما UV-Visنمودار : 2شکل 

دهد كه چگالی سنجی رامان را نشان مینمودار طيف 3شکل 

 وجود دارد. cm 3480-1فونونی ارتعاشات شبکه در 

 
ز تابش گاما سنجی رامان برای نانوذرات كلوئيدی نقره بعد اطيف: 3شکل 

 كيلوگری 10ميزان به

نمودار توان خروجی بر حسب توان ورودی را نمایش  ۴شکل 

دهد كه به كمک شيب این نمودار ضریب جذب خطی می

 آید.به دست می cm 2.9-1این نانوذرات 

 
نانوذرات كلوئيدی نقره بعد از محدودكنندگی اپتيکی  ارنمود :۴شکل 

 واتيلیم ۴0در شدت ورودی  تابش گاما

گيری ضریب شکست غيرخطی از چيدمان برای اندازه

ه بسته استفاده شده است. در این چيدمان چبا دری z-روبش

نانومتر استفاده  532یگ پيوسته با طول موج -از ليزر نئودیم

باشد و فاصله وات میميلی ۴0شده است. توان ورودی ليزر 

ار گذست. متر بوده اسانتی 8استفاده  كانونی عدسی مورد

باشد. شکل زیر منحنی می 3/0استفاده  خطی دریچه مورد

دهد. با توجه به وجود با دریچه بسته را نشان می z-روبش

علامت ضریب شکست غيرخطی منفی در نمودار، دره -پيک

مقدار ضریب  و پدیده خودواگرایی در این نمونه وجود دارد.

107)/(شکست غيرخطی  28 Wcm آید.یدست مبه 

 

با دریچه بسته نانوذرات كلوئيدی نقره بعد از  z-منحنی روبش: 5شکل 

 واتميلی ۴0تابش گاما در توان ورودی 

دهد كه با از را نشان میبا دریچه ب z-روبشمنحنی  6شکل 

داشتن دره در این نمودار ضریب جذب خطی هم منفی و 

ذب پدیده جذب دو فوتونی را خواهيم داشت. مقدار ضریب ج

109)/(غيرخطی  4 Wcm دست آمده است.به 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 o

ps
i.i

r 
on

 2
02

6-
01

-0
6 

] 

                               3 / 4

http://opsi.ir/article-1-1395-fa.html


 1395بهمن  12-1۴ رانیا کيفوتون یو فناور یكنفرانس مهندس نيو نهم کيو فوتون کيكنفرانس اپت نيو سوم ستيب

 1020 

 .معتبر است www.opsi.ir مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه نیا

 

با دریچه باز نانوذرات كلوئيدی نقره بعد از  z-منحنی روبش: 6شکل 

 واتميلی ۴0تابش گاما در توان ورودی 

نمودار تغييرات ضریب تضعيف جرمی نانوذرات نقره  7شکل 

های را برای گاماهای با انرژیكيلوگری پرتودهی  10بعد از 

و  Cs137و  Am2۴1های رادیواكتيو مختلف حاصل از چشمه

Co60  دهد.نشان می 

 
پرتودهی  نمودار تغييرات ضریب تضعيف جرمی نانوذرات نقره 7شکل 

 شده بر حسب انرژی گاماهای فرودی

شود با زیاد شدن انرژی گاماهای همانطور كه مشاهده می

-فاده بهفرودی ضریب تضعيف جرمی نانوذرات نقره مورد است

 دهد.عنوان حفاظ كاهش منظمی را نشان می

 گیرینتیجه -4

در این تحقيق نانوذرات كلوئيدی نقره تهيه و تحت تابش 

دست آمده نمونه به ساختار سپس. پرتو گاما قرار گرفته است

-سنجی ماورای بنفش و طيف، طيف SEMتوسط تصویر 

بررسی قرار گرفته است. ضریب تضعيف  سنجی رامان مورد

سنجی طيفاستفاده از با های مختلف در انرژیجرمی نمونه 

دست آمده است. خواص اپتيکی آن هم توسط گاما به

موردمطالعه  z-های محدودكنندگی نوری و روبشچيدمان

 قرار گرفته است.
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