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 TTF:TCNQدر سلول خورشیدی آلی  اپتیکی افزایش جذب و چگالی جریان

 توسط پلاسمون های سطحی موضعی

 ، حمیدرضا قمیپگاه اسلامیمحمد فلاح خرد، 

p.eslami.sbu@gmail.com 

، افزایش جذب و چگالی جریان در لایه فعال با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه زمانی در این مقاله به صورت نظری –چکیده 

سلول خورشیدی آلی، ناشی از پلاسمون پلاریتون های سطحی موضعی، بررسی شده است. نشان داده می شود که از طریق نانومیله 

ح مقطع مشخص، به علت پراکندگی نور و گذارهای زیرباندی با دوره تناوب و ارتفاع و سط TTF:TCNQهای نقره درون ناحیه فعال 

نشان داده خواهد شد که با توجه به نمودار  ماده فعال، افزایش جذب و چگالی جریان را خواهیم داشت. LUMOبین سطح فرمی و 

ب افزایش جذب می سه بعدی جذب میدان های فرودی جفت شده با نانوذرات، با مدهای موجود در ناحیه فعال کوپل شده و موج

 شود.

 افزایش جذب، افزایش چگالی جریان، پلاسمون سطحی موضعی، سلول خورشیدی آلی -کلید واژه
 

Optical Absorption and current density enhancement in TTF: TCNQ 

organic solar cell by Localized surface Plasmon 

Mohammad Fallahkherad, Pegah Eslami, Hamidreza Ghomi 

p.eslami.sbu@gmail.com 

Abstract- In this paper we investigated theoretically enhancement in optical absorption and current density in 

organic solar cell with finite different time domain(FDTD) method, due to the localized surface plasmons.  we 

show that absorption and current density will increase due to scattering and sub bandgap passage between metal 

fermi level and LUMO of active layer with silver Nano rods inside TTF: TCNQ active layer. 

Keywords: Optical absorbtion enhancement, Current density enhancement, Localized surface plasmon, Organic solar 

cell 
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 مقدمه

سلول های خورشیدی ارگانیکی به علت مزیت هایی نظیر،   

کم هزینه بودن، ساخت آسان، قابل انعطاف بودن و... مورد 

.اما به دلایلی نظیر کوچک ] 1[توجه بسیار قرار گرفته است

بودن طول اکسایتون ها و تحرک پذیری کم حامل های 

تولید شده، این نوع از سلول های خورشیدی دارای بازده 

.برای افزایش بازده این نوع سلول ]2[کمی می باشند

خورشیدی از روش های متعددی تا کنون استفاده شده 

، تغییر ]3[ندماست که از بین آن ها می توان به ساختار تا

و  ]5[، استتفاده از ساختار های توری ]4[ماده الکترود ها

 اشاره کرد. ]6[استفاده از نانو ذرات پلاسمونیک

نانوذرات فلزی نظیر طلا و نقره، دارای الکترون های آزاد   

بر روی سطح خود می باشند. این الکترون های آزاد، در 

اتم فلز نوسان  حضور میدان الکترومغناطیسی، بر روی سطح

می کنند. زمانی که فرکانس نواسانات الکترون های آزاد فلز، 

با فرکانس نور فرودی، در فرکانس رزونانس پلاسمون، جفت 

( افزایش میدان نزدیک در اطراف نانو 1می شود، موجب 

( افزایش میدان دور به علت پراکندگی شدید از 2ذره و 

یجه آن، با افزایش سطح نانو ذرات فلز، می شود.که در نت

طول مسیر اپتیکی نور و گیراندازی نور در داخل ناحیه فعال، 

جذب در این ناحیه افزایش می یابد. فرکانس رزونانس، به 

تابع دی الکتریک، شکل و اندازه نانوذرات وابسته می 

 .]8و7[باشد

  روش شبیه سازی و تحلیل داده ها

در این شبیه سازی از روش تفاضل محدود در حوزه زمانی 

از مجموعه نرم افزار لومریکال استفاده شده است. در الکترود 

نانومتر استفاده شده است  120به ضخامت  ITOبالایی از 

که هم در محدوده طیفی مورد نیاز ما شفافیت خوبی دارد، 

ا را خوبی حفره ه به علت قرارگرفتن تراز های آن به هم

جمع آوری می کند. همچنین در بالا و پایین لایه فعال به 

به  ZnOو  PEDOT:PSSترتیب از لایه های نازک 

نانومتر استفاده شده است، به این علت که هم  20ضخامت 

شفافیت بالایی دارند و هم به علت قرار گرفتن تراز های 

ظرفیت و رسانش انتقال حفره و الکترون در سلول 

یک چشمه مانند نور ا راحت تر می کند. خورشیدی ر

 1100تا  300خورشید از نوع امواج تخت در طول موج 

نانومتر شبیه سازی شده است و ناحیه شبیه سازی به صورت 

نانومتر می باشد که شرایط مرزی  600سه بعدی و به طول 

به  zو در جهت  به صورت متناوب Yو  Xدر آن در جهت 

 هماهنگ انتخاب شده است. صورت لایه های ایده آل

 

 

 ماده فعالی که در این پژوهش استفاده شده است، پلیمر

TTF:TCNQ  می باشد، که محدوده جذب آن تا طول

( ، اما 2) مطابق شکل نانومتر خوب می باشد 750موج های 

طول موج های بالاتر، از خواص نانوذرات برای جذب در 

 پلاسمونیکی نانومیله های نقره استفاده شده است. 

نانوساختار های ظراحی شده در این پژوهش به صورت 

 ZnOو در مرز مشترک بین لایه فعال و  )نانو میله(استوانه

در ابتدا اثر یک نانوساختار درون لایه فعال قرار گرفته اند. 

 این لایه فعال مورد بررسی قرار گرفته است.استوانه ای در 

 

وارد  باشود  یهم ملاحظه م جذبی همانطور که در نمودار

 هیدرون لا xyدر مرکز صفحه  یکردن نانوساختار استوانه ا

 نمای کلی سلول خورشیدی آلی طراحی شده. -(1شکل)

نمودار جذب سلول خورشیدی در حالت بدون  -(2شکل)

 نانوذره و با یک نانومیله نقره.
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چهار پیک نانومتر،  800بالاتر از  یفعال در طول موج ها

درصد جذب درون لایه  30جذبی خواهیم داشت که حتی تا 

این پیک های جذبی  ل در این محدوده افزایش می یابد.فعا

نمایانگر برهمکنش های بین دو قطبی های موجود در فلز 

 990و  820. البته در طول موج های و نور فرودی می باشد

مکنش چند قطبی ها با میدان فرودی نانومتر نمایانگر بره

می باشد، و پیک های دیگری که دیده می شود، بیانگر 

گذارهای زیرباندی می باشد که بین لایه های رسانش 

 نانوساختار و ماده فعال صورت می گیرد. 

هدف اصلی این پژوهش طراحی یک آرایه ای از نانو میله   

وجهی  ششبا آرایشی مانند یک  های نقره می باشد که

 . (3)مطابق شکلدرون لایه فعال، کنار هم قرار گرفته اند

 

قرار دادن نانوذرات پلاسمونیکی در کنار هم، درون ماده   

فعال، علاوه بر اعمال خواص پلاسمونیکی درون ساختار، 

موجب بر هم کنش بین میدان های پراکنده شده از سطح 

هر نانوذره می باشد. این تداخل می تواند هم سازنده و هم 

تغییر مخرب باشد. در اینجا هدف ما این است تا با انتخاب و 

مناسب پارامتر هایی نظیر، قطر سطح مقطع استوانه ها و 

ارتفاع آن ها، به ساختاری برسیم که موجب افزایش میدان 

 فعال شود.و جذب بهینه در ماده 

( نانومیله های نقره به صورت عمودی و در 3مطابق شکل )  

درون لایه فعال سلول خورشیدی وارد شده  zجهت محور

 100نانومتر، قطر سطح مقطع آن  120نوذره اند. ارتفاع هر نا

نانومتر می باشد.  130نانومتر و دوره تناوب بین نانومیله ها 

دوره تناوب فاصله بین مرکز یک نانومیله تا مرکز نانو میله 

 دیگر در نظر گرفته شده است. 

  

( مشاهده می شود، شدت 4همانطور که از نمودار شکل )

نانومتر  750پیک های جذبی برای طول موج های بالای 

نانومتر 926افزایش یافته است. به طوری که در طول موج 

و همچنین در طول  درصد افزایش یافته است. 64جذب تا 

درصد جذب افزایش یافته است در  35نانومتر تا  758موج 

درصد جذب  15حالی که با یک نانوذره در این طول موج 

2 همچنین چگالی جریان از داشتیم.
mA

cm
25.4به  17.9

2
mA

cm
در واقع علت این امر تداخل  افزایش یافته است.

یدان های اطراف نانومیله ها با هم و به وجود آوردن یک م

میدان قوی تر در اطراف آن ها است، که این میدان قوی و 

نور جفت شده با چند قطبی های نانومیله ها با رفت و آمد 

در طول ناحیه فعال باعث گذار های زیر باندی بین سطح 

 پلیمر لایه فعال شده و جذب LUMOفرمی نانوفلز و سطح 

نور فرودی در ناحیه فعال را افزایش میدهد. در واقع 

مکانیسمی که در اینجا اتفاق می افتد کوپل شدن میدان 

فرودی با چند قطبی های موجود در هر نانومیله، اثر میدان 

های تشدید شده در اطراف نانوذرات بر تحریک مجدد چند 

 و تداخل آن ها با نور های عبوری و بازتاب شدهقطبی ها، 

 از سطح فصل مشترک بین لایه فعال و لایه های

PEDOT:PSS  وZnO .می باشد  

 .نمای نانوذرات وارد شده درون لایه فعال از بالا -(3شکل)

نمودار جذب برای حالت بدون نانوذره و حالت  -(4شکل)

 های نقره.ای از نانومیله آرایه 
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( نمودار سه بعدی جذب درون ناحیه فعال 5در شکل )  

نشان داده شده است. محور عمودی سمت راست بیانگر 

جذب می باشد که برای ساده سازی مقدار آن لوگاریتم 

می باشد. این نمودار سه بعدی در فاصله  10جذب در مبنای 

 xzاز آرایه نانوذرات در صفحه  yنانومتری در جهت  100

است، تا تنها میزان افزایش جذب درون خود  محاسبه شده

لایه فعال بررسی شود. همانطور که مشاهده می شود در 

راستای نانوذرات جذب به طور چشم گیری افزایش یافته 

است و این نکته بیانگر آن است که میدان پراکنده شده از 

به خوبی با مدهایی که در طول ناحیه فعال  چند قطبی ها

شده است. و همچنین به علت افزایش  در حرکتند کوپل

میدان های پراکنده شده، سطح مشترک بین ناحیه فعال و 

PEDOT:PSS  به علت افزایش فوتون های عبوری و

 بازتابی نشان دهنده حضور میدان های شدید می باشد.

 

 نتیجه گیری

با توجه به اهمیت گسترش سلول های خورشیدی آلی، ما   

کردن آرایه ای از نانومیله ها از جنس در این پژوهش با وارد 

میزان جذب  TTF:TCNQ، توانستیم در لایه فعال نقره

درصد و  65نانومتر، تا  800برای طول موج های بالاتر از 

2 25.4تا 17.9چگالی جریان از
mA

cm
افزایش دهیم.  

مکانیسم این افزایش کوپل شدگی میدان پراکنده شده با 

مد هایی که در طول ناحیه حرکت می کنند، گذار های 

زیرباندی و افزایش بازتاب و عبور از سطح مشترک ماده فعال 

 با ماده های دیگر می باشد.
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برای آ(  XZنمودار سه بعدی جذب در صفحه -(5شکل)

، قطر nm120آرایه ای از نانوذرات با ارتفاع بدون نانوذره ب(

nm100  و دوره تناوبnm130 در فاصلهnm100 .از آرایه 

 )آ(

 )ب(
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