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استفاده  برایمحاسبه گذردهی الکتریکی و مغناطیسی موثر سلول واحد فراماده 
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های نامرئی ساز بخش های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. شنلدست بشر در سال یمصنوعی ساختهمواد به عنوان مواد فرا

سلول واحد آنمهمی از فرا ستند که طراحی  ضوع این مقالهمواد ه صد داریم با ها مو ست. در این مقاله ق شدد حلقوی  ا ستفاده از م ا

باشد. با توجه به ویژگی خاص گذردهی  مناسب سازاده در طراحی شنل نامرئیرای استفشکافدار سلول واحدی را طراحی کنیم که ب

گذردهی الکتریکی و مغناطیسی موثر آن با دو  ،نیاز در یک شنل نامرئی ساز پس از طراحی سلول واحد الکتریکی و مغناطیسی مورد

ستفاده از نتایج هر دو روش که انطباق خوبی با هم دا ست. با ا شده ا سبه  سلول واحد طروش محا ست  شده ا شده ررند ثابت  احی 

 .را دارد GHz 11فرکانس عملکرد در   𝑇𝐸مد  حی شنل نامرئی ساز دراستفاده در طراقابلیت 

 شکافدار مشدد حلقوی ، ساز، گذردهی الکتریکی و مغناطیسی موثرشنل نامرئی سلول واحد فراماده، -کلید واژه

Calculating the effective permittivity and permeability of a 

metamaterial unit cell for applying in invisibility cloak 

Amin Bazmandeganmaghoie, Mohammadreza Forouzeshfard, Seyyed Mohammadbagher 
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Metamaterials as a man-made artificial material have attracted many interests in recent years. This 

paper is devoted to design the unit cell of invisibility cloak as a significant part of metamaterial. The 

proper unit cell for invisibility cloak using split resonator is designed in this paper. We find the effective 

permittivity and permeability of the designed unit cell based on two methods with respect to required 

special dielectric permittivity and permeability for invisibility cloak. Finally, using the result extracting 

from the two methods which are in good agreement, we prove that the design unit cell can be applied as 

an invisibility cloak unit cell at the operating frequency of 11 GHz. 

Keywords: Metamaterial Unit Cell, Invisibility Cloak, Effective Permittivity and Permeability, Split Ring Resonator. 
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مهمقد  

تا به امروزه بوده، با  میاز اهداف بشر از قد یکی یسازینامرئ

 نیتحقق ا یبرا یگذشت قرن ها انسان هنوز به دنبال راه

 یساز برایساخت شنل نامرئ دهیا 2006امر است. در سال

ای از مواد مواد دستهافر .[1] دش لیتبد تیبار به واقع نیاول

تواند ترکیب فرا مواد می .دست بشر است یصنوعی ساختهم

های های فلزی باشد. بیشتر پدیدهها و حلقهای از میلهآرایه

کنند. الکترومغناطیسی از معادلات ماکسول پیروی می

ماکسول مجموعه از معادلات هستند که ارتباط معادلات 

کنند. بع و ویژگی های محیطی را بیان میها، منابین میدان

یک ماده توسط دو پارامتر  های الکترومغناطیسیویژگی

 پذیرینفوذ و𝜀 ی الکتریک گذردهی شود:می تعیین

در یک خاص  𝜇و   𝜀برای دست یافتن به .𝜇 مغناطیسی

در این  .[2]را طراحی کنیم مناسب واحد سلول بایدفراماده 

  تواند برایمی که ایمکرده را طراحی واحدی مقاله سلول

آن را  𝜇و   𝜀و مقایر ساز به کار روداستفاده در شنل نامرئی

 .ایمکردهمحاسبه 

سازشنل نامرئی  

 
 دو نمای الف(ساز. حرکت پرتوهای نور در شنل نامرئی: مسیر 1شکل

 .نمای سه بعدی ساز. ب(بعدی از شنل نامرئی

ای که ساز به گونهتحقق تجربی فراماده شنل نامرئیبرای 

ساز را هسته مرکزی شنل نامرئی 1نوری مطابق شکل پرتو

دور بزند و بدون نفوذ به هسته با پراکندگی صفر در طرف 

و  الکتریکی خارج شود باید گذردهی شنل از مقابل

ساز در ناحیه پوسته در ناطیسی فراماده شنل نامرئیمغ

 .[2] کند از روابط زیر پیروی -1شکل

 

(1) 

𝜀𝑟 = 𝜇𝑟 =
𝑟 − 𝑎

𝑟
 

𝜀𝜃 = 𝜇𝜃 =
𝑟

𝑟 − 𝑎
 

𝜀𝑧 = 𝜇𝑧 = (
𝑏

𝑏 − 𝑎
)2 ∙

𝑟 − 𝑎

𝑟
 

تحقق تجربی روابط ریاضی فوق در آزمایشگاه با محدودیت 

ضریب  با حفظ شرایط انطباق [. بنابراین3است ] هایی روبرو

به روابط فوق را به شکل جدید  ،شکست در مرزهای شنل

 کنند که این موضوع باعثبازنویسی می (2صورت رابطه)

ق تجربی آن اما تحق ،شودساز کامل میعدول از شنل نامرئی

 𝑇𝐸( برای قطبش 1روابط) شود.در آزمایشگاه ممکن می

زیر  ( به صورتZ)میدان الکتریکی در راستای محور استوانه 

 .[3و2]شودتصحیح می

 

(2) 

𝜀𝑧 = (
𝑏

𝑏 − 𝑎
)2 

𝜇𝑟 = (
𝑟 − 𝑎

𝑟
)2 

𝜇𝜃 = 1 

 
 ساز در مدتجربی شنل نامرئیساختار پیشنهادی برای تحقق : 2شکل

𝑇𝐸  لایه استوانه متشکل از تعداد زیادی مشدد حلقوی  10با استفاده از

 .[4]شکافدار 

( مقدار 𝑏)𝑎با انتخاب مناسب شعاع داخلی)خارجی( شنل 

مولفه های مختلف تانسور گذردهی الکتریکی و مغناطیسی 

𝜀𝑧بنابراین باید داشته باشیم  قابل تنظیم خواهد بود > و  1

0 < 𝜇𝑟 < ای در مختصات استوانه 𝑇𝐸برای قطبش . 1

متشکل از تعداد زیادی سلول  2ای مطابق شکلساختار لایه
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سلول واحد  [.4شود ]واحد کنار هم چیده شده پیشنهاد می

شکافدار است که در وی ساختار متشکل از یک مشدد حلق

 شود. آن پرداخته می بعد به بخش

الکتریکی و  هدف محاسبه گذردهیمقاله   ایندر 

استفاده در طراحی  منظور به واحد مغناطیسی موثر سلول

 باشد.ساز مینامرئی شنل

فراماده سلول واحد  

 

ب( دوبعدی سلول واحد پیشنهادی با  .سه بعدی طرحواره الف( :3کلش

𝑙𝑧مشخصات  = 𝑙𝑟 = 4/5(𝑚𝑚)،𝑙𝜃𝑖
= 6(𝑚𝑚) و 𝑔 = 0/18(𝑚𝑚) ،

𝑊 = 0/3(𝑚𝑚) و𝐿 = 3/6(𝑚𝑚) زیر لایه از جنس .RO3003  با

𝑡𝑅𝑜3003ضخامت  = 0/76mm  و مشدد حلقوی شکافدار از جنس مس با

𝑡𝑐𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟ضخامت  = 35μ𝑚 باشدمی. 

سلول ساز نامرئی ساخت شنل و در طراحیترین عنصر اصلی

های پارامترابعاد هندسی و دارای  واحد سلولواحد است. هر 

واره سه بعدی طرح)الف( -1ه در شکل باشد کمی مشخصی

در این مقاله جهت استفاده در شنل  پیشنهادی واحد سلول

دو واره طرح ب()-1شکل در .کنیدمی مشاهده ساز رانامرئی

به  𝑔پارامتر واحد نشان  داده شده که اندازه بعدی سلول

مسی در شکل  نوار پنهای 𝑊وطول  𝐿 ،شکاف پهنایعنوان 

 و 𝑊،𝐿 مثل واحدسلول  تغییر ابعادبا  .زیر آورده شده است

𝑔  یمغناطیس پذیرینفوذ مقادیر 𝜇  پذیری نفوذ و

 در این مقاله به محاسبه[. 5] کندمی تغییر  𝜀الکتریکی

 نامرئی هایشنلطراحی  در ،شودپرداخته می μو  𝜀مقادیر 

  بسیار ارزشمند هستند.واحد  موثر سلول μو  𝜀ساز مقادیر 

 شبیه سازی

الف( را  با -1قصد داریم سلول واحد شکل بخشدر این 

 μو   εشبیه سازی کنیم و مقادیر CSTاستفاده از نرم افزار

ساختار مورد مطالعه  .سلول واحد بدست آوریم نبرای ایرا 

هت با ج Xتحت تابش موج تخت منتشر شونده در جهت 

قرار  4شکلمطابق  Zمیدان الکتریکی در راستای محور

مرزی مطابق  با انتخاب شرط در این شبیه سازیگیرد. می

  2شده در شکل انیب یاهیلا یبا توجه به طراحو  4با شکل 

𝜇𝜃 ریمقاد دیبا = 𝜀𝑧و  1 >  بدست آوریم. را 1

 

مشاهده  CST نمایی از شبیه سازی سلول واحد در نرم افزار :4شکل

 کنید. می

موثر ساختار وابسته به  الکتریکی و مغناطیسی گذردهی

مرزی مسئله تغییر  واحد و شرایط پارامترهای هندسی سلول

مغناطیسی الکتریکی و  ند. برای محاسبه تابع گذردهیکمی

های مختلفی وجود دارد واحد روش موثر در ساختار سلول

خروجی پارامتر( S) پراکندگی ها از پارامترهایم آنکه در تما

الکتریکی و مغناطیسی  گذردهی جهت محاسبهاز نرم افزار 

شود. در این مقاله ما از دو روش جهت محاسبه استفاده می

ایم. در روش ده کردهالکتریکی و مغناطیسی استفا گذردهی

انجام شده است  CST نرم افزاراول این محاسبه توسط خود 

و نتایج حاصل از آن با روش دوم که از طریق کدنویسی در 

 [.6]بازگشتی  بر الگوریتم و مبتنی  Mathematicaنرم افزار

است. نتایج حاصل از هر دو روش  بدست آمده، مقایسه شده

انطباق بسیار خوبی با یکدیگر دارد که در اینجا فقط نتایج 

 شود.حاصل از روش دوم ذکر می
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الف( و ب( به ترتیب قسمت های حقیقی و موهومی -5شکل

ا شرایط مرزی ب 2الکتریکی مربوط به ساختار شکل گذردهی

( به الف( و ب-6دهد. همچنین شکلذکر شده را نشان می

موهومی نفوذپذیری  و حقیقی هایترتیب قسمت

به طور خاص در فرکانس دهد. مغناطیسی را نشان می

11 𝐺𝐻𝑧  و الکتریکی هایهیدمقادیر قسمت حقیقی گذر 

باشد. این مقادیر می 98/0 و 12/1مغناطیسی به ترتیب برابر

تواند برای دهد که سلول واحد پیشنهادی مینشان می

در   𝑇𝐸ساز با قطبش شنل نامرئی استفاده در طراحی

 .مورد استفاده قرار گیرد 𝐺𝐻𝑧 11فرکانس عملکرد 

 
 .3ساختار شکل الکتریکی گذردهی موهومی و حقیقی قسمت :5شکل

ساختار موهومی نفوذپذیری مغناطیسی و قسمت حقیقی  :6شکل

 . 3شکل

 نتیجه گیری

متشکل از مشدد حلقوی شکافدار جهت  یسلول واحد

استفاده در فراماده شنل نامرئی ساز طراحی و پیشنهاد شد. 

با تنظیم مناسب ابعاد پارامترهای هندسی سلول واحد 

های الکتریکی و مغناطیسی موثر پیشنهادی گذردهی

ساختار محاسبه شد. مقادیر گذردهی الکتریکی و 

 GHz 11فرکانس  مغناطیسی بدست آمده برای ساختار در

 ساز مناسب است.رای استفاده در طراحی شنل نامرئیب

جمله مزایای این  از زیر لایه  ارزان و قابل دسترس وجود

 . واحد است سلول
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