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. یک توری فلزی ه استآشکارساز نوری گالیوم آرسناید با پیوند شاتکی فلز طلا شبیه سازی شددر این مقاله، ساختاری از  –چکیده 

های های عبور را برای طول موجهای خیلی باریک و عمق کافی، تشدیدتوری فلزی همراه با شکافرسانا قرار داده شد. بر روی لایه نیم

ها به نحوی تنظیم شد که باعث تحریک افزایش جذب نور، فاصله شکاف برایدر این طرح،  کند.بزرگتر از دوره توری تحریک می

رسانا باعث تشدید نیم-های سطحی در محل اتصال فلزتحریک پلاسمون رسانا گردید.نیم-های سطحی در محل اتصال فلزپلاسمون

در  A/W 5/10و  mA 5/3دهی نوری به ترتیب در این آشکارساز، جریان نوری و پاسخشود. در پیوندگاه می میدان الکترومغناطیسی

 بدست آمد. nm 850و در طول موج  V 1بایاس 

 آشکارساز نوری، سد شاتکی، پلاسمون سطحی، نانو توری -کلید واژه
 

Schottky barrier photodetector with High Responsivity 

 Soleiman Rezaeian koochi, Naser Hatefi Kargan, Ahmadreza Daraei 

Physics, Faculty of Science, University of Sistan and Baluchestan  Department of 

Abstract- In this Paper, a structure of the gallium arsenide photodetector with a gold metal Schottky junction has 

been simulated. A metal grating was placed on the semiconductor layer. Metal grids with very narrow slits and 

sufficient depth, increase the transmission resonance for wavelengths larger than the grating period. To increase 

the light absorption, the slits distance was adjusted to excite surface plasmons at the metal-semiconductor junction.  

excitation of surface plasmons at the metal-semiconductor junction, intensifies electromagnetic field at the 

junction. The photocurrent and responsivity of the photodetector were respectively 3.5 mA and 10.5 A/W at a bias 

voltage of 1V bias and at Wavelength of 850. 

Keywords: Photodetector,  Schottky barrier, surface plasmon, nano-grating. 
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 مقدمه -1

 رسانایی هستند کههای نیمآشکارسازهای نوری افزاره

های نوری را با استفاده از فرآیندهای توانند سیگنالمی

الکترونیکی آشکار کنند. گسترش طول موج منابع نوری 

همدوس و غیر همدوس به درون ناحیه مادون قرمز دور از 

ی فرابنفش از سوی دیگر نیاز به یک سو و ناحیه

آشکارسازهای نوری سریع و حساس را افزایش داده است 

ز نوری در حالت کلی از سه یک آشکارساعملکرد [. 1]

ها و یا تکثیر ترابری حامل فرآیند تولید حامل با نور ورودی،

خارج کردن ت وجود، و با فرآیند تقویت جریان در صور

 ها به صورت جریان برای ایجاد سیگنال خروجیحامل

های مختلف سیگنال ورودی شکل[. 2تشکیل شده است ]

وارد کرد، سیگنال خروجی تولید توان به آشکارساز را می

گیری است. شده همانند جریان الکتریکی یا ولتاژ، قابل اندازه

انواع مختلف آشکارساز وابسته به جسم و خواص فیزیکی که 

تواند کنند وجود دارد. سیگنال ورودی میها حس میآن

ارتعاشات مکانیکی، تابش الکترومغناطیسی، ذرات کوچک و 

شاید بتوان گفت اولین  [.3]یزیکی باشد های فسایر پدیده

 رسانانیم -قطعه الکترونیکی مورد استفاده بشر پیوند فلز

ای با مشخصه ولتاژ جریان غیر که به عنوان قطعه باشدمی

 مرساناین فلز و یوندگاهایتوان پیمروزه مامتقارن کشف شد. 

بیشتر اطلاعات تئوری  .شاتکی ساختو  اهمیدو نوع،  دررا 

درباره پیوند شاتکی مرهون اختراع ترانزیستور دو قطبی و 

 [.4] باشدمی زمینه میکروالکترونیک سیل تحقیقات در

از  ی نوریاخیرا برای بهبود جذب نوری در آشکارسازها

های کنند و از روشاستفاده میسطحی  پلاسمونتحریک 

 .[5] کننداستفاده می هاتوریمختلفی مانند کوپلرها یا 

بطور ویژه، آشکارسازهای پلاسمونی برای افزایش جذب 

سطحی، برای  هایپلاسمون امواج الکترومغناطیسی بوسیله

آیمن و  .[6] افزایش پاسخدهی نوری مناسب هستند

همکارانش برای بهینه سازی جذب نور در یک آشکارساز 

[. 7فلزی استفاده کردند ] هایتوریفلز از -رسانانیم-فلز

با بکار بردن یک پوسته فلزی درون شکاف  روزاتیماسوله و 

بهبود عملکرد  ،فلزی هایتورینانو مرکزی همراه با 

 .قرار دادند بررسیفلز را مورد -رسانانیم-آشکارساز نوری فلز

پلاسمونیک تاثیر بسزایی در دهد های فوق نشان میگزارش

 عملکرد آشکارسازها دارد.

 طراحی آشکارساز نوری -2

های نوری منحصر بفرد به سبب ویژگیدر این مقاله 

در راستای تحقق امر  آشکارسازهای پلاسمونی سدشاتکی

سازی آشکارساز نوری پلاسمونی به شبیه ،آشکارسازی

به ، (Au) با اتصال شاتکی فلز طلا (GaAs) گالیوم آرسناید

با استفاده از نرم افزار کامسول  (FEM) روش المان محدود

 گالیوم آرسنایداستفاده از  مزیت .شده است رداختهپ

طلا بخاطر اتلاف پایین در و ها بازترکیب سریع حامل

زدیک نسبت به سایر فلزات محدوده طیفی مادون قرمز ن

نشان داده شده  1در شکل  آشکارساز نوریساختار . ستا

این ساختار متشکل از یک لایه گالیوم آرسناید به  است.

فلزی از جنس طلا به  توریو یک دوره  nm 500ضخامت 

با دوره تناوب رسانا که بر روی لایه نیم nm 200ضخامت 

 .قرار گرفته و اتصال شاتکی بوجود آمده استمیکرون  7/1

 
 ساختار آشکارساز نوری سدشاتکی :1شکل

های های فلزی، تکانه فوتونای از نانوشکافدر یک آرایه دوره

در این صورت زمانی  آید،بدست می 2ᴨ/Λفرودی به صورت 

 های سطحی تحریک خواهند شد که:پلاسمون

(1                             )𝑘ₛₚ = 𝑘₀𝑠𝑖𝑛𝜃₀ + 2ᴨ𝑖/𝛬 
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 های انجام شدهسازیمحاسبات و شبیه -3

توری فلزی قابل مشاهده است،  1همانطور که در شکل 

های تشدیدهای خیلی باریک و عمق کافی، همراه با شکاف

های بزرگتر از دوره توری تحریک عبور را برای طول موج

کند، در هنگامی که نور به سطح فلز برخورد می کند.می

ه پلاسمون دی با تکانه فوتون فروطول سطح فلز اگر تکان

 1های سطحی طبق معادله سطحی برابر باشد، پلاسمون

های سطحی تواند پلاسمونهر نوری نمیشوند. تحریک می

را تحریک کند، برای این منظور از امواج الکترومغناطیسی 

های سطحی پلاسمون .شوداستفاده می TMقطبش  با

تشکیل شده در محل اتصال دو ماده، از نمای نزدیک در 

 نشان داده شده است. 2شکل 

  
های سطحی تشکیل شده در محل اتصال دو ماده گالیوم پلاسمون: 2شکل

 طلاآرسناید و 

حفره تولید شده -با اعمال ولتاژ به آشکارساز، توزیع الکترون

غلظت  مورد بررسی قرار داده شد.در نزدیکی محل اتصال 

رسانا در بیشینه حالت نیم-ها در محل اتصال فلزالکترون

ها فاصله و اگر پیوسته از اتصالالف(  3)شکل ممکن هستند 

شود و بر غلظت ها کاسته میگرفته شود، از غلظت الکترون

 . به عبارتی در نانوب( 3)شکل  شودها افزوده میحفره

ها بیشتر است، چون با اعمال ولتاژ، ها توزیع حفرهشکاف

کند و الکترون در خلاف جهت میدان الکتریکی حرکت می

جمع  ها دارند و در محل اتصالسرعتی بیشتر از حفره

است، تجمع  )ج( نمایان 3در شکل  همانطور که شوند.می

اعمال شده است به هایی که ولتاژ ها در محل اتصالالکترون

 دیگر بیشتر است. هایمحل اتصال نسبت با

 

 

ها توزیع الکتروننمودار ها ج( ها ب( توزیع حفرهالف( توزیع الکترون: 3شکل

 نزدیک محل اتصال در هاو حفره

با توجه به شکل فوق، پلاسمونیک به طور بالقوه جذب نور 

جریان یک دیود تحت را در نانو ساختارها افزایش داده است. 

شود که در واقع عبارت اول می تعریف 2تابش با رابطه 

مربوط به جریان تاریک و عبارت دوم مربوط به جریان دیود 

 .تحت تابش است

(2                           )𝐼 = 𝐼₀[𝑒𝑥𝑝 (
𝑞𝑉

𝑘𝑇
) − 1] − 𝐼ₚ  

 

ثابت بولتزمن و  kاختلاف پتانسیل،  Vبار،  qدر عبارت بالا 

pI .( جریان تاریک و جریان 4شکل ) در جریان فوتونی است

 .آشکارساز بر حسب ولتاژ نشان داده شده است تحت تابش
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 : نمودار جریان بر حسب ولتاژ4شکل

، بیش V1با توجه به شکل بیشینه جریان نوری در بایاس 

 A/W 5/10است، بنابراین پاسخ دهی آشکارساز  mA 5/3از 

با وجود میدان الکتریکی در آشکارساز، خواهد بود. 

شوند و به سمت الکترودهای های نور از هم جدا میحامل

نظیر را بوجود دهی نوری بیروند و یک پاسخمخالف می

دهی آشکارساز بر حسب ولتاژ را ( پاسخ5شکل ) آورند.می

 دهد.نشان می

 
 دهی نوری آشکارساز بر حسب ولتاژ: پاسخ5شکل

شاتکی اتصال آشکارساز نوری پلاسمونی گالیوم آرسناید با 

در مقایسه با  mW 1با توان  nm 850در طول موج فلز طلا 

 mA 3با توان نور فرودی [ 8های طرح شده در ]آشکارساز

 mWکه با توان  [9]در  نیز و A/W 5/2دهی نوریپاسخ و

از برتری  بوده است A/W 1/0دهی نوری دارای پاسخ 80

 های موجود است.به طرحطراحی شده آشکارساز 

 

 نتیجه گیری -4

با ساختار توری فلز طلا طراحی سدشاتکی  در یک آشکارساز

های سطحی تحریک شده است که تحت تابش نور، پلاسمون

های سطحی باعث افزایش جذب شوند. تحریک پلاسمونمی

شود. برای آشکارساز نور در ناحیه فعال آشکارساز می

بدست آمد  A/W 5/10طراحی شده مقدار پاسخدهی نور 

ار مشابه برتری آشکارسازهایی با ساختبا  قایسهکه در م

 دهد.ساختار طراحی شده را نشان می
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